Descriere

Xypex este un tratament chimic unic pentru
impermeabilizarea, protectia  si  Tmbunatatirea
caracteristicilor betonului. XYPEX ADMIX C-1000 se
adauga la amestecul de beton Tn momentul dozarii.
Xypex Admix C-1000 constd din ciment Portland si
diferite substante chimice active. Aceste substante
active reactioneaza cu apa in betonul proaspat si cu
produsii secundari din hidratarea cimentului pentru a
determina o0 reactie cataliticd. Aceasta reactie
genereaza o formatiune cristalina insolubila prin porii
si cdile capilare ale betonului care izoleaza permanent
betonul si previne penetrarea apei si altor lichide din
orice directie.

NOTA: Xypex Admix C-Series a fost special formulat
pentru diferite proiecte si conditi de temperatura.
Xypex Admix C-1000 este conceput pentru beton,
unde se doreste o intarziere de priza de la normala la
usoara. Vezi timpul de priza si rezistenta pentru mai
multe detalii. Consultati-vA cu un reprezentant tehnic
Xypex pentru cel mai adecvat produs Xypex Admix
pentru proiectul dvs.

Conformitate

Xypex Admix C-1000 respecta cerintele AS 1478.1,
ca aditiv tip SN pentru aplicatii speciale.

Recomandat pentru:

* Rezervoare

® Statii de tratare a apei si canalizare
®  Structuri secundare de izolare

® Tunele si sisteme de metrou

® Seifuri subterane

®  Fundatii si subsoluri

®  Structuri de parcare

® Piscine de Tnot

® Componente prefabricate

® Pl&ci de acoperig

Avantaje

® Rezistentd la presiuni hidrostatice extreme de
la suprafata pozitivd sau negativd a placii de
beton

® Devine parte integrald din substrat

® Foarte rezistent la agentii chimici agresivi
® Poate izola fisuri de pana la 0,4 mm

® Permite betonului sa respire

® Nu este toxic
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e Tratamentul este permanent

® Se adauga la beton Tn momentul dozarii si drept
urmare nu se supune restrictiilor climatice

® Creste flexibilitatea in programarea constructiei

Ambalare

Xypex Admix C-1000 este disponibil la cutii de tabla care
contine 25 kg. Pentru proiecte mari, sunt disponibile
pachete personalizate.

Depozitare

Produsele Xypex trebuie depozitate la o temperaturd
minima de +7 grade C si Tn spati uscate. Durata
valabilitatii este de un an atunci cand sunt depozitate Tn
conditii adecvate.

Dozare

Xypex Admix C-1000:
2% - 5% fata greutatea continutului de ciment.

Consultati departamentul tehnic Xypex din Roméania sau
reprezentantul local Xypex pentru asistenta in stabilirea
dozei adecvat si pentru informatii suplimentare privind
rezistenta chimicd sporitd, performanta optima a
betonului sau respectarea cerintelor specifice si
conditiilor proiectului dvs.

Metode de aditivare

1. XYPEX ADMIX poate fi addugat Tn beton sau mortar
in momentul dozarii componentelor la statia de
preparare. Se recomanda ca XYPEX  ADMIX sa fie
amestecat cu agregatele Tnaintea adaugarii cimentului
si a apei. Amestecarea betonului se va face in conti-
nuare dupa practica obisnuita.

2. De asemenea XYPEX ADMIX C 1000 mai poate fi
adaugat la prepararea tencuielilor impermeabile n statji
necentralizate sau centralizate. Continutul de ciment al
acestora nu trebuie sa fie mai mic de 450 Kg ciment la
metru cub. Se adaugd 3% aditiv fad de cantitatea de
ciment. Intregul amestec este apoi malaxat minim 5
minute.

XYPEX ADMIX C-1000, la aditivare, direct in malaxor se
va amesteca aditivul corespunzator cu apa (5 parti praf
cu 3 parti apa) dupa care se toarna in malaxor si se lasa
n agitare 10 - 15 min.

Trebuie evitatd adaugarea pulberii XYPEX ADMIX
direct In betonul proaspdt, deoarece exista posibilitatea
ca aceasta sa nu se disperseze uniform n beton,
rezultdnd un amestec neomogen.




TIMPUL DE PRIZA S| REZISTENTA

Timpul de priza a betonului este afectat de compozitia
chimica si fizica a ingredientelor, temperatura
betonului si conditiile climatice. Prelungirea timpului
de priza poate sa apara in cazul folosirii Xypex Admix
C-1000. Timpul de prelungire depinde de amestecul
de beton si rata de dozaj Admix. Betonul de contine
Xypex Admix poate dezvolta rezistente finale mai mari
decét betonul simplu. Se recomandd amestecuri de
proba n conditile proiectului pentru a determina
timpul de priza si rezistenta betonului.

LIMITARI

La punerea in opera a Xypex Admix, temperatura
amestecului de beton trebuie sa fie peste + 4 grade C.

INFORMATII PRIVIND MANIPULAREA SIGURA

Xypex este un produs alcalin. Ca praf de ciment sau
amestec, Xypex poate cauza iritati semnificative ale
ochilor si pielii. Indicatile pentru tratarea acestor
probleme sunt clar detaliate pe toate galetile si
pachetele Xypex. Producatorul mentine in acelasi
timp Fise Tehnice de Securitate complete si
actualizate pentru toate produsele sale. Fiecare fisa
contine informatii de sanatate si securitate pentru
protectia  angajatilor  si  clientilor.  Contactati
reprezentantul Xypex pentru Roménia Tnainte de
depozitarea sau utilizarea produsului.

PERMEABILITATE

Testul de Permeabilitate la Apa ACCI
~Permeabilitatea la apa a betonului”, U.S. Army
Corps of Engineers CRD C48-73, “Permeability of
Concrete”, Aviles Engineering Corp., Houston,
USA

Mostrele de beton ce contin Xypex Admix la diferite
dozaje (3% si 5%) au fost testate pentru
permeabilitatea la apa, fatd de mostrele de control.
Toate mostrele au fost supuse la o presiune de 10 bar
(100 metri naltimea coloanei de apa) timp de doua
saptamani. Dupa 24 ore probele martor au fost
penetrate de apa fatd de probele aditivate cu Admix
care au prezentat penetrari de 1,5 mm dupa 5 zile .
Pentru mai multe informatii contactati reprezentantul
XYPEX pentru Romania

REZISTENTA LA COMPRESIUNE

ASTM C 39, ,Rezistenta
specimenelor cilindrice de beton”,
Vancouver, Canada

la compresiune a
HBT Agra,

Testele efectuate contindnd Xypex Admix la diferite
dozaje 1%, 3% si 5% au finregistrat cresteri
semnificative ale rezistentei la compresiune dupa 28
zile cu valori cuprinse intre 5% si 20% functie de
dozajul de aditiv utilizat, fata de probele martor .

REZISTENTA CHIMICA

AS 2350.14 ,Schimbarea lungimii in solutie de
sulfat”, Centrul Australian pentru Constructii si
Inovatie, Universitatea New South Wales, Sidney,
Australia

Potentiala expansiune a betonului in medii de sulfat a
fost evaluatd Tn conformitate cu AS2350.14 prin
scufundarea mostrelor intr-o solutie de sulfat timp de 16
saptamani. Mostrele de beton ce contineau Xypex Admix
la diferite doze (2% si 5%) au fost testate Tn comparatie
cu mostre de control netratate pentru rezistenta la sulfat.
Datele testului au aratat ca folosirea Xypex Admix a
demonstrat Tmbunatatiri  semnificative Tn rezistenta la
sulfat (expansiune redusd). Mostrele cu Xypex Admix la
dozaj de 5% au rezultat intr-o expansiune mai redusa in
solutia de sulfat.

»Testul de rezistenta la sulfat”, Taywood Engineering
LTd., Perth, Australia

Mostrele de beton tratate cu Xypex Admix au fost
scufundate intr-o solutie de sulfat de amoniu pentru
Jezistenta Tn medii dure”. Performanta tehnologiei
cristaline Xypex a fost comparata cu cinci alte betoane,
inclusiv unul care continea ciment rezistent la sulfat.
Fiecare dintre mostrele de test s-a conservat dupa sapte
zile si apoi a fost amplasatd in solutie de sulfat de
amoniu (132 g/ L) timp de 180 de zile. Rata de coroziune
a fost stabilitd prin masurarea pierderii de greutate si
schimbarea lungimii a fost notatda saptamanal.
Tehnologia cristalind Xypex a Tmbunatatit substantial
performanta betonului Tn comparatie cu betonul de
referintd si a dat un rezultat foarte similar cu betonul
rezistent la sulfat. Mostrele tratate cu Xypex Admix au
dat, de asemenea, cel mai Thalt nivel de protectie dupa
modificarea in lungime.

NT BUILD 44, Test modificat ACCI, ,,Difuzia clorurii
prin  NordTest cu 3% solutie NaCl”, Centrul
Australian pentru Constructii si  Inovatie,
Universitatea New South Wales, Sidney, Australia

Betoanele aditivate cu Xypex Admix au fost scufundate
ntr-o solutie de 3% clorura de sodiu timp de cel putin 35
de zile. Factorii de difuzie a clorurii au fost calculati
conform cu Legea a Doua a lui Fick Th baza continutului
de clorura Tn mostrele de beton dupa scufundare.
Reduceri semnificative in factorii de difuzie au fost
observate pe toate betoanele aditivate cu Xypex Admix,
de pana la 45% in comparatie cu betoanele de control.
Betoanele modificate cu doze mari de Xypex Admix au
aratat cel mai Tnalt nivel de protectie n testul de difuzie la
clorura.



JIS, ,,Testul de durabilitate chimica”, Compania de
Utilitati din Japonia, Raport de test intern, Tokyo,
Japonia

Mostrele de beton ce contin Xypex Admix au fost
testate contra cinci mostre care contin alti aditivi si
contra unei mostre de control, pentru a determina
rezistenta la coroziune si deteriorare cauzatd de
contactul cu agenti chimici agresivi. Toate mostrele au
fost scufundate intr-o solutie de acid sulfuric 5% la 20
grade C timp de sase luni. Au fost realizate diferite
evaludri si masuratori in fiecare luna pe durata
testului, inclusiv: comparatii fotografice, modulul
dinamic relativ de elasticitate, schimbare procentuala
in lungime, rigiditate flexurala si de greutate. Desi
mostra Xypex Admix a fost supusa unor conditii acide
cu mult peste limitele publicate, rezultatele au
confirmat ca mostra cu Xypex Admix a avut cea mai
buna performanta din toate cele sapte mostre testate.

»Testul de rezistentd la acid sulfuric”, Aviles
Engineering Corporation, Houston, SUA

Mostre de beton continand Xypex Admix la diferite
dozaje (3%, 5% si 7%) au fost testate contra unor
mostre de control netratate pentru rezistenta la acid
sulfuric. Dupd scufundare n acid sulfuric, fiecare
mostra a fost testata pentru pierderi in greutate zilnic,
pana cand s-a obtinut o pierdere n greutate de 50%
sau un raspuns definitiv. Pierderea de greutate in
procente a mostrelor ce contineau Xypex Admix a fost
semnificativ. mai mica decat cea a mostrelor de
control.

DURABILITATEA LA INGHET/ DEZGHET

ASTM C 666 ,Durabilitatea la Tnghet/ dezghet”,
Laborator Independent, Cleveland, SUA

Dupa 300 de cicluri de inghet/ dezghet, mostrele
tratate cu Xypex Admix au ardtat o durabilitate relativa
de 94%.

EXPUNEREA LA APA POTABILA

AS/ NZS 4020 ,,Produse pentru utilizare Tn contact cu
apa potabila”, Centrul Australian pentru Calitatea
Apei, Adelaide, Australia de Sud

NSF 61 ,,Componenta Sistemului de Apa Potabild —

Efecte pentru Sanatate”, NSF International, Ann
Arbor, SUA
Testarea la expunerea apei potabile Tn contact cu

mostrele tratate cu Xypex Admix nu a prezentat efecte
daunatoare.

Pentru informatii suplimentare privind testarile de
laborator a betonului aditivat cu XYPEX ADMIX C-1000
va rugam sa contactati reprezentantul pentru Romania.

GARANTIE

Producatorul XYPEX C.E. s.r.o. garanteaza ca
produsele realizate de acesta nu contin defecte de
materiale si de calitate. In cazul in care un produs se
dovedeste a fi defect, raspunderea producatorului va fi
limitatd la Tnlocuirea produsului n regim ex-factory.
Producatorul nu ofera garantii cu privire la adecvarea
produselor pentru un anumit scop particular. Utilizatorul
va stabili adecvarea produsului pentru aplicatia
intentionatd; va respecta indicatile de folosire si
informatiile pentru manipulare sigurd disponibile la
Xypex; daca este cazul, va angaja un aplicator Xypex cu
experientd si Tsi va asuma toate riscurile si raspunderile
n legatura cu utilizarea acestui produs.

ATENTIE

Produsele Xypex sunt puternic alcaline. Protejati méinile
cu manusi de cauciuc.

Evitati contactul cu pielea si ochii. In caz contrar, clatiti cu
apa in abundenta.

® S.C. REXIMACO S.R.L. reprezentant si distribuitor autorizat pentru Romania al produselor XYPEX.
Str. Stoica Ludescu, nr. 40, sect. 1, Bucuresti Romania CP 012216
www.hidroizolatii-xypex.ro ; www.reximaco .ro ; Tel/Fax 021 222 6313

021 222 5961. Producétor XYPEX C.E. S.R.0. SUB LICENTA XYPEX CHEMICAL CORPORATION Ltd. Canada




® S.C. REXIMACO S.R.L. reprezentant si distribuitor autorizat pentru Romania al produselor XYPEX.
Str. Stoica Ludescu, nr. 40, sect. 1, Bucuresti Romania CP 012216
www.hidroizolatii-xypex.ro ; www.reximaco .ro ; Tel/Fax 021 222 6313
021 222 5961. Producitor XYPEX C.E. S.R.O. SUB LICENTA XYPEX CHEMICAL CORPORATION Ltd. Canada




